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Prifbericht

P 10328-2

Prufung des Beschichtungssystems
Emaillith

als Beschichtung fur Innenbeschichtungen
far Stahlbetonbehalter zur Lagerung von Jauche, Gulle und
Silagesickersaften gemafl DIN 11622-2

- Bericht nach 2-jahriger Chemikalienlagerung der
Probekdrper -

Beschichtung fur Innenbeschichtungen

fur Stahlbetonbehalter zur Lagerung von Jauche, Gulle und
Silagesickerséaften

Rehling

09.12.2016

30.06.2016

April 2017 — Juni 2019
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Prifiaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.
—, ¥ Angaben des Auftraggebers
- Geschéftsfihrer: Prof. Dr. Roland Huttl
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